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Goldpriifung: Mit dem zu priifenden Gegenstand wird auf dem Probierstein
ein kraftiger Abstrich von etwa 3-4cm Lange gemacht. Auf dem so entstandenen
Strich wird ein Tropfen 585-Saure gegeben. Verschwindet der Strich zur Halfte
bzw. es bleibt ein brauner Rest (Kupferanteil) stehen so handelt es sich um
333/- Gold. Bleibt die Intensitat des Striches an der betupften Stelle
unverandert, so wird daneben oder auf einem neuen Strich ein Tropfen 750
Saure gegeben. Verandert der Strich sich auch jetzt nicht, handelt es sich um
750/- oder hochwertigeres Gold, 16st sich der Strich auf dann handelt es sich
um 585/- Gold.
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Silberpriifung: Bei der Silberpriifung wird ein Tropfen Silbersaure auf das
Metall angebracht. Handelt es sich um Silber, verfarbt sich das Metall in ein
sattes Rot. Bei unedlen Metallen behalt die Saure ihre urspriingliche Farbe.
Wenn Verdacht auf vergoldete bzw. versilberte Teile besteht muss das Metall
leicht angefeilt werden um das Kernmaterial unverfalscht prifen zu kénnen.

Diese Methode ist bei richtiger Anwendung und Erfahrung absolut sicher und
lalkt das Feingehalt bis auf wenige Promille bestimmen. Laien sollten eventuell
einen Fachmann zur praktischen Anwendung hinzuziehen.

Hinweis

Die Priifsaure in den Flaschen halt im geschlossenen Zustand jahrelang. Im
geoffneten Zustand, zieht die Prufsaure die Luftfeuchtigkeit an und verwassert
diese, das Prifergebnis kann dann dadurch verfalscht werden.



